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Bảng 1. So sánh tải trọng nén dọc trục                với kết quả của tài liệu 

[8] cho vỏ nón cụt FGM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bảng 2. Ảnh hưởng của sự sắp xếp gân gia cường đến ổn định của 

panel nón khi chịu tải nén 

 

 

 

 

 

 

   Bảng 2 biễu diễn các giá trị tải tới hạn khi chịu tác dụng tải nén dọc 

trục trong trường hợp         với sự sắp gân khác nhau. Cụ thể, nó làm 

tăng giá trị tải tới hạn so với các trường hợp chưa gân. Giá trị tải tới 

hạn trong thường hợp có gân gia cường bên ngoài có ảnh hưởng tốt 

hơn so với trường gân gia cường bên trong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 4 và hình 5 thể hiện ảnh hưởng của góc bán đỉnh đến tải tới hạn 

khi chịu tác dụng của tải nén, tải nhiệt. Kết quả cho thấy rằng tải tới 

hạn giảm khi góc bán đỉnh tăng. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của nền đàn hồi đến ổn định của panel nón khi chịu 

tác dụng của tải nén dọc trục  

 

 

               

 

 

 

 

Giới thiệu 

Phương pháp được sử dụng trong công trình là phương 

pháp giải tích kết hợp với thuật toán lặp trong trường hợp 

tính chất phụ thuộc vào nhiệt độ. Lý thuyết vỏ cổ điển, 

phương pháp san đều tác dụng gân Lekhnitsky và phương 

pháp Bublov - Galerkin được sử dụng để thiết lập các 

phương trình cân bằng và nghiên cứu ổn định tuyến tính. 

Các kết quả tính toán theo cách tiếp cận trong công trình 

được so sánh với kết quả thu được của tác giả khác để 

kiểm tra độ tin cậy của phương pháp được sử dụng 

Phương pháp nghiên cứu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả nghiên cứu được công 

bố trên tạp chí ISI (IF =3.2) 

Kết quả (tiếp) 

Kết quả 

Vật liệu có cơ tính biến đổi (FGM) là một loại 

composite thế hệ mới với các tính chất được biến đổi 

thông minh theo chiều dày thành kết cấu phù hợp với các 

yêu cầu cụ thể của kết cấu. 

 Đặc tính kháng nhiệt nổi bật của loại vật liệu FGM 

giúp nó trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho các kết cấu 

thường xuyên làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu không có nền đàn hồi thì tải tới hạn trong trường 

hợp này là nhỏ nhất và khi nền đàn hồi có giá trị                                                        

thì tải tới hạn là lớn nhất 

 

 

 

 

 

Bảng 6. Ảnh hưởng của hệ số tỷ lệ thể tích đến ổn 

định của panel khi chịu tải nhiệt 

Bảng 6 cho thấy ảnh hưởng của hệ số tỷ lệ thể tích đến 

ổn định của panel chịu tải nhiệt trong hai trường hợp 

gân phía bên ngoài và gân phía bên trong. Có thể thấy 

rằng khi tăng hệ số tỷ lệ thể tích làm cho giá trị tải tới 

hạn giảm. Điều này có thể giải thích vì mô đun đàn hồi  

của gốm lớn hơn nhiều của kim loại. Khi N tăng tức là 

tỷ lệ thể tích gốm ở panel giảm. Ngoài ra, kết quả ở 

bảng 6 cũng thể hiện rằng với cùng tỷ lệ thể tích thì tải 

tới hạn trong trường hợp gân gia cường ở phía ngoài 

lớn hơn trường hợp gân gia cường ở phía trong. 

Ý nghĩa khoa học 

Công trình phân tích ổn định tĩnh của kết cấu panel nón 

chế tạo từ vật liêu FGM được gia cường bởi các gân dọc 

và gân vòng trên nền đàn hồi. Tính chất vật liệu được giả 

sử phụ thuộc vào nhiệt độ. Giá trị của tải tới hạn được xác 

định khi kết cấu chịu tác dụng của tải trọng cơ và nhiệt. 

Ảnh hưởng của các tham số vật liệu, tham số hình học, 

gân gia cường, nền đàn hồi, độ chênh lệch nhiệt độ lên ổn 

định của panel nón FGM cũng được xem xét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục tiêu nghiên cứu 

___________________________ 

Kết luận 
Trong nghiên cứu có tính đến cả tính chất vật liệu là 

hàm phi tuyến của nhiệt độ và ảnh hưởng đồng thời 

của nhiệt độ lên cả panel nón FGM và gân gia cường. 

Trong trường hợp này, việc xác định giá trị tải tới hạn 

khi chịu tải nhiệt là rất khó khăn, một thuật toán lặp 

được sử dụng để xác định giá trị tải tới hạn.  

Một số kết quả nhận được khi phân tích ảnh hưởng 

của các yếu tốt hình học, vật liệu, nền đàn hồi và gân 

gia cường lên giá trị tải tới hạn khi chịu tải cơ và nhiệt 

• Giá trị tải tới hạn tăng lên khi tăng số lượng gân gia 

cường. 

• Các kết quả cho thấy không có sự thay đổi không 

đáng kể của tải tới hạn khi thay đổi góc. 

• Độ lớn của tải tới hạn giảm đáng kể khi tỷ lệ thể 

tích  tăng và khi góc bán đỉnh  tăng. 

• Hệ số nền đàn hồi  và  có ảnh hưởng lớn đến tải tới 

hạn. Hơn nữa, độ lớn của nền    ảnh hưởng đến tải 

tới hạn lớn hơn so với nền      . 

• Chênh lệch nhiệt độ tăng làm cho giá trị tải tới hạn 

khi chịu tác dụng của tải nén giảm. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của số lượng gân 

đến ổn định của panel nón khi chịu tải 

nén dọc trục 

Hình 4. Ảnh hưởng của số lượng gân 

đến ổn định của panel nón khi chịu tải 

nhiệt   
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Bài toán ổn định phi tuyến là một trong những vấn đề được quan tâm 

nhiều trong lĩnh vực cơ học kết cấu. Các kết quả nhận được trong phân 

tích ổn định của kết cấu panel nón FGM có gân gia cường sẽ cung cấp 

thông tin quan trọng trong việc thiết kế kết cấu này. Hơn nữa các kết 

quả nhận được là dưới dạng giải tích (dạng hiển) nên sẽ dễ dàng được 

sử dụng trong tính toán và thiết kế. 
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Bảng 4. Ảnh hưởng của góc bán đỉnh 

đến ổn định của panel nón khi chịu tác 

dụng của tải nén dọc trục 

Hình 5. Ảnh hưởng của góc bán đỉnh     

đến ổn định của panel khi chịu tác 

dụng của tải nhiệt 

Hình 1. Tàu con thoi có sử dụng vật liệu FGM. 

Hình 2. Thành phần vật liệu trên Boeing 787. 

Hình 3. Mô hình và hệ tọa độ của panel nón FGM có gân 

gia cường đặt trên nền đàn hồi. 

Gân bên ngoài Gân bên trong 

Công trình Tài liệu [8] Công trình Tài liệu [8] 

Không gân 95,2671(6,21) 95.2671(6,21) 95,2671(6,21) 95.2671(6,21) 

Gân dọc  

(              ) 103.6796 (3,21) 123.2511(2,19) 99,0172 (2,19) 100.1151 (2,19) 

Gân vòng  

(              ) 105,4867 (9,1) 105.4866(9,1) 95,5330(7,18) 95.5330(7,18) 

Gân hai chiều 

(                     )  112.7505 (7,16) 132.7063(2,17) 98,8908 (4,21) 102.8853(4,21) 
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Gân ngoài Gân trong 

Không gân 121.4667 (6,19) 121.4667 (6,19) 

Gân dọc (               ) 130.5861 (3,20) 124.6754 (3,20) 

Gân vòng (              ) 131.4617 (9,1) 122.1103 (7,17) 

Gân hai chiều (                      ) 137.7554 (7,15) 126.5583 (5,20) 
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(                 ) Gân ngoài Gân trong 

10 127.0829  (6,19) 123.2882  (6,19) 

20 132.5252  (7,15) 125.0994  (6,19) 

30 137.7554  (7,15) 126.5583  (5,20) 

40 142.9058  (7,14) 128.1198 (5,20) 

50 147.9403  (7,14) 129.6724  (5,20) 
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 crp MN

Gân dọc 

(              ) 

Gân vòng 

(              ) 

Gân hai chiều 

(                    ) 

5 160.9845 (3,17) 160.4697 (9,15) 168.2156 (6,18) 

10 158.2464 (3,18) 156.9492 (8,17) 164.8252 (7,18) 

20 146.4341 (4,20) 143.3391 (7,18) 149.2075 (6,19) 

30 125.1089 (4,21) 122.1103 (7,17) 126.9002 (6,19) 

45 83.6643 (3,20) 81.7927 (5,18) 84.3804 (5,18) 

60 42.0955 (3,18) 41.0174 (4,16) 42.1617 (4,16) 

75 11.4074 (2,14) 11.0317 (3,11) 11.3904 (3,12) 
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137.7554 (7.15) 149.7418 (6.18) 166.9885 (7.15) 196.0066 (8.1) 
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Bảng 5 cho thấy ảnh hưởng của nền đàn hồi đến tải tới hạn khi chịu 

tác dụng của tải nén, tải nhiệt của panel nón FGM có gân gia cường với 

tính chất của panel và gân phụ thuộc nhiệt độ. Kết quả tìm ra khi tăng 

hệ số nền     giữ nguyên     và ngược lại làm độ lớn của tải tới hạn khi 

chịu tác dụng của tải nén, tải nhiệt tăng. 
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